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BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 2. Dezember 2010

zur Festlegung der Brandverhaltensklassen fiir bestimmte Bauprodukte (Formteile aus
faserverstirktem Gips)

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 392)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)
(2010/738/EU)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen
Union,

gestitzt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Bauprodukte ('), ins-
besondere auf Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a,

nach Anhorung des Stindigen Ausschusses fiir das Bauwesen,
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) Nach der Richtlinie 89/106/EWG kann es zur Beriick-
sichtigung der auf einzelstaatlicher, regionaler oder loka-
ler Ebene bestehenden unterschiedlichen Schutzniveaus
fir Bauwerke erforderlich sein, dass in den Grundlagen-
dokumenten Leistungsklassen fur die einzelnen wesentli-
chen Anforderungen an die Produkte festgelegt werden.
Diese Dokumente wurden in Form einer Mitteilung der
Kommission iiber die Grundlagendokumente der Richt-
linie 89/106/EWG (?) veroffentlicht.

(2)  Fir die wesentliche Anforderung ,Brandschutz® enthalt
das Grundlagendokument Nr. 2 eine Reihe zusammen-
hangender Malnahmen, durch die die Strategie fir den
Brandschutz festgelegt wird, die in den Mitgliedstaaten in
unterschiedlicher Weise umgesetzt werden kann.

(3)  Das Grundlagendokument Nr. 2 nennt als eine dieser
Maflnahmen die Begrenzung der Entstehung und Aus-
breitung von Feuer und Rauch in einem gegebenen Be-
reich, indem das Potential der Bauprodukte, zu einem
Vollbrand beizutragen, begrenzt wird.

(4 Das Grenzniveau kann nur in Form unterschiedlicher
Stufen des Brandverhaltens der Bauprodukte in ihrer End-
anwendung ausgedriickt werden.

(5)  Als harmonisierte Losung wurde in der Entscheidung
2000/147[EG der Kommission vom 8. Februar 2000
zur Durchfithrung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates
im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens
von Bauprodukten (%) ein System von Klassen festgelegt.

() ABL L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
() ABL C 62 vom 28.2.1994, S. 1.
() ABL L 50 vom 23.2.2000, S. 14.

(6)  Bei Formteilen aus faserverstirktem Gips muss die mit
der Entscheidung 2000/147EG festgelegte Klassifizierung
verwendet werden.

(7  Das Brandverhalten zahlreicher Bauprodukte/-materialien
im Rahmen der in der Entscheidung 2000/147[EG fest-
gelegten Klassifizierung ist so eindeutig ermittelt und den
fur die Brandschutzvorschriften zustindigen Stellen in
den Mitgliedstaaten so gut bekannt, dass sich eine Prii-
fung dieses Leistungsmerkmals eriibrigt —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Bauprodukte undfoder -materialien, die alle Anforderungen
des Merkmals ,Brandverhalten® erfiillen, ohne dass eine weitere
Priifung erforderlich ist, sind im Anhang aufgefiihrt.

Artikel 2

Die spezifischen Klassen, die im Rahmen der in der Entschei-
dung 2000/147[EG festgelegten Klassifizierung des Brandverhal-
tens fur unterschiedliche Bauprodukte und/oder -materialien gel-
ten, sind im Anhang aufgefiihrt.

Artikel 3

Die Produkte werden — sofern relevant — in Bezug auf ihre
Endanwendung betrachtet.

Artikel 4

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Briissel, den 2. Dezember 2010

Fiir die Kommission
Antonio TAJANI
Vizeprisident
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ANHANG

Die Tabelle in diesem Anhang fithrt jene Bauprodukte und/oder -materialien auf, die alle Anforderungen des Merkmals

,Brandverhalten* erfiillen, ohne dass eine weitere Priifung erforderlich ist.

Tabelle

Brandverhaltensklassen von Formteilen aus mit Sisal- oder Jutefasern verstirktem Gips

Produkt

Produktbeschreibung

Mindestdichte
(kg/m?)

Klasse (')

Formteile aus faserverstirk-
tem Gips

Produkt gemdfl EN 13815, das durch
Ausformen eines mit Wasser ange-
machten  Gipstrockenmortels  her-
gestellt und durch gleichmifig ver-
teilte Sisal- oder Jutefasern mit einem
Masseanteil von nicht mehr als 2,5 %
verstarkt ist.

1000

Al

(") Klasse gemidf Tabelle 1 des Anhangs der Entscheidung 2000/147[EG.




